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TSf, Df,\T]Y VC KALiBRASYO\ MERKEZi BASKANLIEI YAPI MALZf,MfLERi } A\GIT VE
AKf STiK LABORATUVAR MiDTTRLCEI

EEADSEIP Of TSE TEST ard CALIERATION CENTER CONSTnUCTION ntATEnIALS FrRE At\iD
ACOAST'ICS LABORATOAY

MUAYENE - DENf,Y SONUqLARITEST RESULTS

International Maritime Organisation
International code for Application of Fire Test Procedures, 2010 (2012 Edition)

Part 5: Surface Flammabilitv Test

Bu rapor iginde sonuglan bildirilen deneyler Uluslararasr Denizcilik Organizasyonu tarafrndan yayrnlanan RESOLUTION
MSC.6I(67) uyarrnca yiiriirliile ahndrlr iizere, International Convention for the Safety ofLife at Sea (SOLAS) btiliim I l-2'nin
gerektirdigi Intemational Code for Application ofFire Test Procedures, 2010 (FTP Code 2010) belgesinin 2012 siirtimiiniin part
5: Test For Surface Flammability (test for surface materials and primary deck coverings) biiliimiinde agrklanan deney
talimatlanoa uygun olarak yaprlmrgtrr.

Deneyler, belirtilen bdliimiin Appendix I ve Appendix 2 bciliimiinde agrklanan teknik bilgi ve talimatlar dogrultusunda TS EN
ISO 5658-2 standart deney yontemi uygulamalannda gerekli deligiklikler yaprlarak gergeklegtirilmigtir.

Bu deney y<intemi iiriinlerin yangtna tepki testinde alev yayrlmasr <lzelliklerine dair ka4llaltrrmah deg€rlendirme yaprlabilecek
veriler sunmastyla birlikte gergek bir yangtn oluqumu modellemesi igermemektedir. Bu sebeple de gergek yangrn senaryolarrnda
malzemelerin olugturdu$u yangrn tehlikesini tanrmlamak iqin kullanrlmaz.

TS ISO 5658-2 Yangrn testleri Tepki - Alev Yayrlmasr

Biiliim 2: Dikey konfigiirasyonda yapr ve ula$rm iiriinlerinde yanal yayilma

Sponsor
NOTERSON ENDUSTRiYEL ENERIi VERiMLiLiK LTD. STi-
Oluzlar Mh. 1388.. Sk. No: 30/3 Balgat, qankaya, ANKARA

Deneyi Talep Eden
NOTERSON ENDUSTRiYEL ENEzui VERiMLiLiK LTD. STi.
Opuzlar Mh. 1388.. Sk. No: 30/3 Balgat, Qankaya, ANKARA

Uretici SPECIAL TECHNOLOGIES LLC.
623704, Sverdlovsk Region, Berezovsky, 39/35 Chapayev St. RUSSIA

Deney Tarihi 28.1 1.2019

Numune Detaylarl

Gelit tarihi 20.t | .2019

Adr ISOLLAT-02

Tanrmr Qok amagh, su bazh, akrilik kaplama malzemesi.

Uygulamaya 6zgii degigkenler

Kahnhk 1,2 mm

Birim alana diigen a[rrhk 0,36 kg/m'?

Renk i y0zey Beyaz, piiriizlii

Althk levha 3 mm kahnhkta gelik levha

LAB-D-FR-36/2 2 -07 -2 0 I 9-5
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TSf, DENT]Y ve KALiBRASYON Mf,RKf,zi BASKANLIEI YAPI MALzf,Mf,LERi YANGIN vE
AKUSTIK LABORATUVAR Mi.DURLUCT'

EEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENfEA CONSTRUCTION II'ATERIALS FIRE AND
ACOUSTICS LABORATORI

MUAYENE - DENEY SONUCLARITEST RESULTS

Numune Alma ve Hazrrlama

Numuneler sponsor tarafindan iiretilmil ve laboratuvara ulagtnlmlltlr. Numuneler herhangi bagka bir hazrhk yaprlmadan
gartlandrnlmaya brrakrlmtqttr. Deney <incesi numuneler, yiintem standardnda belktildigi $ekilde, aliiminyum folyo ile sanlarak
numune tutucu)€ yerlegtirilmigtir. Destek levhasr olarak l0 mm kahnlkta kalsiyum silikat levha kullamlrmgtrr.

$artlandrrma

Numuneler ycintem standardr uyannca 23+2 oc srcakhkta ve o/o50 + Vo5 ba9rl rcmli ortamda 8 giin boyunca gartlandmlmrttr.

D€ney Metodundan Sapma

Deney ydnteminden herhangi bir sapma olmamlltf.

Sonuglar

g

20

350

tme [31

$ekil l: lsr Akw Pro./ili

Test edilen numune adedi 3
Pilot alevde kullanrlrn gaz %95 saflrkta ticari propan, hava kan5rmr

Tekrar Savrsr I 2 3
T€st Siiresi (sn) 600 600 600
Tutusma zamanl (sn) JO 27 33
En vllksek rley vavrlmasr (mm) 180 190 200
G0zlemler (varsa)

Mesafe (mm) I 2 3
Zaman (s) Qsb lkJ/m"l Zaman (s) Qsb lkJ/m'l Zaman (s) Qsb lkJ/m'l

50 5l 66 48
t00 75 72 57 (-)
150 93 4.510 102 4.964 69 3.346
200 Ula5madr Ulasmadr 96 (-)
250 Ulagmadr Ulasmadr Ulasmadr (-)

(-) Uygulanmaz.
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TSI DENEY VE KALiBRASYO:i Mf,RKEZi BA9KANLIEI YAPI MALZf,MELERI YA.\*GIN VE
AKUSTIK LABoRATUvAR Mt]I'I]RLTEij

EEADSHIP OF TSE TEST tnd CALIBAATION CENTER CONSTRUCTION MATEnIALS FI&E AND
ACOUSTICS LABORATORY

MUAYENE - DENIY SONUCLARITEST RESULTS

Gereklilikler

Intemational Code for Application ofFire Test Procedures, 2010 (FTP Code 2010) belgesinin 2012 siiriimiiniin Part 5: Test
For Surface Flammability (test for surface materials and primary deck coverings) bdliimiinde ifade edilen iilgiitler a9a[rda
verilmistir.

Bu deney sonuglan, deneyin uygulandrpt <izel gartlar altrnda bir mamuliin deney numunesinin davranrgryla ilgilidir; gergek
kullanlm gartlanndaki bir mamuliin potansiyel yangrn tehlikesinin deferlendirilmesi igin tek bagrna yeterli birer kriter delildir.

Deney raporunun sonu.

Degitken l .,
3 Ortalama

CFE"n (Kw/mz)
It:itik rsr aklsr

46,33 45,42 44,42 45 ?O

Qsb"n IMJ/m'l
Siirekli yanma icin on. rsr

4,510 4,964 3,346 4,2'73

Qsb-.ro IMJ/m'l
Siirekli vanma icin maks. rsr

4,510 4,964 3,346 4 )11

Qt [MJl
ToDlarn rsl saltml

0,67 0,54 0,74 0,65

Qp [kwl
En viiksek tst sahm hrzr

2,68 ) )7 2,44

Alevli damla sayKl 0 0 0 0

Degigken
Kamara, duvar ye tavan

kaDlamalarr
Yer d0$emeleri Ana giiverte kaplamslarl

CFE"n (Kw/m'z)
Kritik rsr akrst > 20,0 >_'t,0 >10

Qsb"n IMJ/m'l
Ortalarna siirekli vanma lslsr

>l s > 0,25 >ots
Qt IMJI
ToDlam rsl sallml <0,7

=2,O
<to

Qp lkwl
En yiiksek rsr sahm hrzr

<40 s 10,0 5 10,0

Alevli damla sav$r Damla yok En fazla l0 alevli damla Damla yok
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