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Uluslararası Hava  Hangarı  - MAKS 2008 

Salon D bölümünde ortam sıcaklığını indirme çalışması   

 

Hangar kapısına sürülen Isollat-02 ürününün termal kamera ile yüzey 

sıcaklığının ölçülmesi 
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Termal Kamera Çekimi 

 

 

Termal Kamera Çekimi Sonucunda Oluşan Grafik 

 

Grafikte görüldüğü üzere Isollat ile kaplanan yüzey Güneş ışınlarının tamına 

yakınını yansıttığı için ısınmamaktadır. 
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Laboratuvar ortamında yapılan teste ise Isollat-02 ve diğer yansıtma özelliği 

yüksek malzemelerinin kıyaslamasını aşağıdaki grafikte görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


